Instructiuni generale de aplicare

Suspensii de etansare

Instructiuni

Pregatirea substratului

Substratul de beton trebuie sa fie curat si fara
particulele instabile, praf, ulei sau orice alta
contaminare. Laptele de ciment trebuie sa fie
indepartat. Rezistenta la smulgere a suprafetei
substratului trebuie sa respecte reglementarile
tehnice in vigoare. Substratul trebuie sa prezinte o
rugozitate suficientd a suprafetei. Agregatele
grosiere trebuie sa fie expuse la suprafata
substratului de beton. Substratul de zidarie din
canalizari trebuie pregatit astfel incat zidaria sa
prezinte o rugozitate suficienta a suprafetei. Pentru
informatii suplimentare, consultati sfaturile
generale privind aplicarea ,Substraturi si pregatirea
substratului pentru reabilitarea gropilor si a
structurilor de canalizare”

Amorsa de aderenta
Utilizarea amorselor de aderenta nu este permisa.

Preumezirea

Inainte de aplicarea suspensiilor de etansare,
substratul trebuie preumezit padna se obtine un
substrat umed mat, nu saturat de apa. n cazul
substraturilor cu un grad ridicat de absorbtie, poate
fi necesara o aplicare repetata pentru preumezire.
Tn cazul substraturilor puternic saturate (saturate
cu apa / care prezinta o pelicula de apa) este
necesara aplicarea produsului Ombran IW, in
prealabil.

Conditii de aplicare

Timpul de aplicare depinde de conditiile climatice.
Materialul care au inceput sa se intareasca nu
trebuie amestecat sau folosit. Trebuie respectate
temperaturile minime de aplicare pentru
substraturi, aer si materiale.

La temperaturi sub + 5 °C trebuie oprita aplicarea.
Trebuie luate toate masurile necesare pentru a
preveni scaderea temperaturii in perioada de
intarire.

Aplicarea

Aplicarea se poate face Tn unul sau mai multe
straturi. Daca se aplica doua sau mai multe
straturi, fiecare strat ulterior trebuie aplicat Tn timp
ce cel precedent este suficient de intarit, dar nu
este uscat. Daca stratul anterior este uscat, trebuie
sa fie preumezit. Aplicarea trebuie sa corespunda
instructiunilor de aplicare din fisele tehnice.

Aplicarea mai multor straturi

Daca se aplica mai multe straturi, fiecare strat
trebuie aplicat in timp ce cel anterior este intarit
suficient pentru a nu fi deteriorat de urmatoarea
etapa de lucru. Trebuie respectate indicatiile date
in fisele tehnice. Pentru aplicarea prin pulverizare,
va rugam sa solicitati asistenta noastra.

Maturare
Maturarea se va efectua conform indicatiilor date
in fisele tehnice.

Sfaturi de siguranta

Trebuie respectate recomandarile de siguranta
pentru materialele si substantele pe baza de
ciment. imbr&c&mintea de protectie, manusile de
protectie si ochelarii de protectie / protectia fetei
trebuie sa fie purtate atunci cand utilizati acest
produs. Respectati sfaturile de securitate si avizele
de pe etichete si fisele cu date de securitate. Fisele
cu date de securitate relevante pot fi descarcate
de pe www.mc-bauchemie.ro

Nota: Informatiile din aceasta fisa, se bazeaza pe experienta noastra si sunt corecte conform cunostintelor noastre. Cu toate acestea informatiile nu
sunt restrictive. Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicarii si conditiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform normelor ingineresti,
de care s-a tinut cont in timpul aplicarilor. Din acest motiv suntem raspunzatori pentru corectitudinea datelor in cadrul termenilor si conditiilor de
vanzare-livrare-si-service. Recomandarile date de angajati nostri, care difera de informatiile din fisele noastre de date sunt impuse doar daca sunt
date in forma scrisa. Normele ingineresti acceptate trebuie respectate permanent.
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