MC-CarboSolid 1209 TX

Adeziv tixotropic pentru tesatura din fibra de carbon, pentru consolidari

structurale

BE SURE. BUILD SURE.

PROPRIETATILE PRODUSULUI= Adeziv bicomponent, pe baza de rasin epoxidica

DOMENII DE UTILIZARE

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

= Rezistentd mecanicé ridicata

= Aplicare chiar si la temperaturi ridicate (< 40 °C)

= Produce 0 aderentd excelentd intre produsul CF-sheets si substrat
= Stabilitate structurala ridicata

= Adeziv pentru tesatura din fibra de carbon, cu rezistenta mare la intindere
= Consolidarea elementelor din beton armat si zidarie din caramida
= Scenarii de expunere evaluare REACh: contact periodic cu apa, inhalare si aplicare periodica

Pregatirea substratului: Substraturile care urmeaza sa fie lipite cu MC-CarboSolid 1209 TX trebuie sa
fie testate Tn ceea ce priveste capacitatea portanta inainte de inceperea lucrarilor. Acestea trebuie sa fie
pregatite folosind un proces de sablare adecvat. Suporturile trebuie sa fie uscate (umiditate reziduala <

6 %), lipsite de suspensie de ciment, praf, ulei si alte substante cu efect de separare si sa aiba o rezis-
tenta superficiald la tractiune de cel putin 1,5 N/mm2 (cea mai mica valoare individuala = 1,0 N/mm2).
Substratul suprafetelor lipite trebuie sa fie protejat impotriva umezelii ascendente prin masuri adecvate.
Atunci cand se lipesc tesaturi CF, trebuie verificata planeitatea suprafetei de beton. Mortarul de nivelare
MC-CarboSolid 1000 poate fi utilizat pentru nivelare (rugozitate < 1,5 mm) in conformitate cu fisa tehnica.

Amestecare si prelucrare: MC-CarboSolid 1209 TX consta in doua componente furnizate in cantitati
predozate. intai, componenta bazé se amesteci bine, dupa care se adauga intéritorul. Cele dou& compo-
nentele se amesteca impreuna minim 3 minute, pana se obtine o compozitie omogena. Se vor utiliza
mixere cu rotatie redusa (max. 300 rpm.) cu palete. Amestecarea se va face cu grija astfel incat sa intre
cat mai putin aer in compozitie. Dup& amestecare, rasina trebuie transvazata intr-un recipient curat si
amestecata din nou. MC-CarboSolid 1209 TX se aplica pe substrat cu o mistrie, o gletiera pana la o
grosime de cel putin 0,5 mm. Apoi, cu ajutorul unei role de laminare sau al unui instrument similar, se
preseaza tesatura CF, in rasina proaspata. Tesaturile CF aplicate trebuie apoi laminate cu MC-CarboSo-
lid 1209. in timpul prelucrarii, asigurati-va ca fibrele de carbon sunt complet si pe deplin incorporate in
adeziv.

Informatii generale: Temperaturile ridicate scurteaza, iar cele scazute prelungesc toate duratele de timp
indicate. Ca regula generala, o modificare cu 10 °C a temperaturii va injumatati sau dubla durata indicata
de intarire. In plus, va rugdm sé retineti c& temperaturile mai ridicate reduc atat vascozitatea, cét si pro-
prietatile tixotrope ale produsului MC-CarboSolid 1209 TX. Trebuie sa se acorde atentie pentru a evita
aparitia scurgerilor. MC-CarboSolid 1209 TX trebuie depozitat la interior, in conditii racoroase.

Nota privind siguranta: MC-CarboSolid 1209 TX este etichetat in conformitate cu Ordonanta privind
substantele periculoase (Hazardous Substances Ordinance). Trebuie respectate avertismentele de peri-
col si sfaturile de siguranta de pe recipiente. Va rugam sa respectati fisa cu date de securitate.
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VALORI TEHNICE & CARACTERISTICILE PRODUSULUI

Caracteristica Unitatea Valoare Comentarii
Densitate (amestec) kg/dm? 1,33
Raportul de amestec parti de masé 3 : 1 component de baza : component intaritor
Viscozitate mPa-s
Modulul de elasticitate N/mm? aproximativ. 4.700
Rezistenta la tractiune N/mm? 14 disc de 20 mm @
(otel/atel)
Timp de lucru minute
Recipiente de 12 kg 50 la20°C
Consum kg/m¥mm 1,33
Conditii de aplicare’) °C 28<40 temperatura aerului si a substratului
>215<25 temperatura materialului
% <85 umiditate relativa
K 3 peste punctul de roua
Grosimea stratului mm 10

Toate valorile tehnice sunt rezultate de laborator, determinate la 21°C +2°C si 50% umiditate relativa.

1) La temperaturi ale substratului > 30 °C, diferitele straturi de tesatura MC-CarbonFiber trebuie intotdeauna prelucrate proaspat pe proas-

pat

Agent de curatare MC-Reinigungsmittel U

Livrare Recipiente de 12 kg

Culoare gri deschis (uscat)

Depozitare Poate fi depozitat in conditii racoroase si uscate timp de 12 luni, in ambalajele originale nedeschise.
Protejati de inghet.

Eliminarea ambalajelor Asigurati-va ca recipientele de unica folosinta sunt complet goale.

GISCODE: RE90

Nota: Informatiile din aceasta fisa tehnica, se bazeaza pe experienta noastra si sunt corecte conform cunostintelor noastre. Cu toate acestea informatiile nu sunt restrictive.
Trebuie ajustate structurilor individuale, scopului aplicarii si conditiilor locale. Datele oferite de noi sunt conform normelor ingineresti, de care s-a tinut cont in timpul aplicérilor.
Din acest motiv suntem raspunzatori pentru corectitudinea datelor in cadrul termenilor si conditiilor de vanzare-livrare-si-service. Recomandarile date de angajati nostri, care
difera de informatiile din fisele noastre de date sunt impuse doar daca sunt date in forma scrisa. Normele ingineresti acceptate trebuie respectate permanent. in aceasta fisa
tehnica, au fost facute unele modificari. Editiile mai vechi nu sunt valabile si nu mai pot fi folosite in continuare. Daca se emite o noua editie, revizuita tehnic, aceasta editie
nu va mai fi valabila. [2400024004]
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